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Figura 7

Una veduta dellingresso princi-
pale del castello di Zena, nel
comune di Carpaneto, provincia
di Piacenza, la cui prima fase di
costruzione sembra risalire al
XIII secolo, ma che ha poi
subito profonde trasformazioni
fino al XVIII secolo (per gen-
tile concessione del proprietario
Sig. Emanuele Perotti).

Figura 8

Chiesa e particolare di San Francesco a
Lodi (seconda meta XIII secolo), uno dei
tanti esempi di edifici ecclesiastici medie-
vali in laterizio in Italia,
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Figura 12

Resti di una fornace romana, ri-
portati alla luce nei pressi di
Cittanova (Modena) in cui si
vedono la camera di combu-
stione (preforno), nella parte
anteriore, e la camera di cottu-
ra; la copertura della fornace
manca, in quanto realizzara di
volta in volta.

Figura 13

Fornace post-rinascimentale per laterizi, recentemente portata alla luce nei pressi
del castello di Zena, nel comune di Carpaneto, in provincia di Piacenza (per
gentile concessione del proprietario sig. Emanuele Perotti).



122 STUFE E CANNE FUMARIE

Figura 67

Vecchie stufe in cotto (A) e in maiolica (B) dell’area di Castellamonte, entram-
be con caratteristici decori naturalistici (C e D rispettivamente).

L’esemplare in maiolica ¢ conservato nel castello di Zena, nel comune di
Carpaneto, provincia di Piacenza (per gentile concessione del proprietario
sig. Emanuele Perotti),



